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Wiasciwosci szkla sodowo - wapniowego float

Szkto sodowo-wapniowe jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem szkta. Szkto sodowo-wapniowe wytwarza sie
przez topienie surowcow, takich jak soda, wapno, krzemionka, tlenek glinu i mate ilosci sSrodkéw klarujgcych w piecu
szklarskim w temperaturze do 1675 ° C. Arkusze szkta sodowo-wapiennego sg wytwarzane przez wylewanie
roztopionego szkta na podtoze z roztopionej cyny. Ta metoda nadaje arkuszowi jednolitg grubos¢ i bardzo ptaskag
powierzchnie. Szklo sodowo-wapniowe jest podstawowym materiatem dla wiekszosci przezroczystych, kolorowych i
wzorzystych rodzajéw szkia. Ze wzgledu na wysoki wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej ma niskg odpornos¢ na

nagte zmiany temperatury.
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Hartowane 165 MPa Hartowane 77 MPa
Typowe wlasciwosci - fi— = ierr—
Gestosé (przy 18 °C) 2 500 kg/m® N |
Twardos¢ 5 - 6 w skali Mohsa " e
Modut sprezystosci Young'a 72 GPa /4
Modut sprezystosci poprzecznej 30 GPa g /i
Liczba Poissona 0,23 i / ///
Wsp. naprezen termicznych 0,62 MPa/°C i /]
Przewodno$¢ cieplna 0,937 W/(m K) = / //////
Ciepto wtasciwe 0,88 kJ/(kg K) ’ AW
Wsp. rozszerzalno$ci liniowej 8,3*10°°C i
Sredni wsp. zatamania $wiatta (= i — wm = meim = e
w zakresie widzialnym 1,5 e
(380 - 780 nm) S — — 1
Punkt migkniecia 715 °C N _ |
Punkt wyzarzania 548 °C wf
Maksymalna temperatura pracy: “ g~
- niehartowane 110 °C . '
- hartowane 150 °C E
Temperatura szoku termicznego: = R
- niehartowane 50 °C %
- hartowane 118 °C
Wiasciwosci:

- W korzystne cenie.

- Moze by¢ chemicznie wzmocnione w celu zwiekszenia wytrzymatosci mechanicznej.
Moze by¢ utwardzone cieplnie lub hartowane, aby zwiekszy¢ odpornos¢ na szok termiczny i wytrzymatos¢ mechaniczna.
Moze by¢ obrabiane maszynowo, optycznie powlekane, chemicznie wytrawiane, piaskowane, kolorowe lub laminowane.
Dobra ptaskos¢ i jako$¢ powierzchni dzieki procesowi float.

Strona 1

Wyzej podane dane oparte sq na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie mozliwos¢ aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postepem wiedzy i techniki. Podane
dane nie sq jednak podstawq przyjecia odpowiedzialnosci za poprawne funkcjonowanie, ktére jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagajqcymi rozpoznania dla kazdego

indywidualnego przypadku.
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